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TRABALHOS COMPLETOS 

Avaliação de catalisadores de vanádio suportado em γ-Al2O3 modificada por metais alcalinos 
na reação de desidrogenação oxidativa do propano 

 
Vinícius Martin Crivelaro, Gilberto Garcia Cortez 

 

Desidrogenação oxidativa do propano sobre catalisadores baseados em vanádio suportado 
em Χ-Al2O3 modificada por metais alcalinos 

 
Vinícius Martin Crivelaro, Gilberto Garcia Cortez 

 

Conversão de Glicerina comercial em Carbonato de Glicerina usando um polímero de 
coordenação 2D como catalisador 

 
Chris Hebert Jesus Franco, Poliane Chagas, Luiz Carlos Oliveira, Patterson Souza, Giovanni 

Amarante, Renata Diniz 

 

Catalisadores K2Mg2SiO4 para biodiesel produzidos a partir de serpentinito: efeito da 
granulometria 

 
Fabiane Carvalho Ballotin, Rochel Montero Lago, Ana Paula de Carvalho Teixeira, Ottavio 

Carmignano, Mayra Nascimento 

 

Transient Intermediates Species Revealed by In situ Time-Resolved Spectroscopies during 
Temperature-Programmed Sulphidation of Ni/Al2O3 catalysts 

 
Amélie Rochet, Aline Ribeiro Passos, Christèle Legens, Valérie Briois 

 

Obtenção de fotocatalisador do magnético, 80Ti/C/Fe3C, e reações para degradação do 
corante têxtil preto remazol 

 
Leydiane Oliveira Pereira, Isabela Marques Sales, Fabiano Magalhães 

 

Síntese de fotocatalisador magnético a partir de carvão ativado, ferro e TiO2 para 
tratamento de efluentes têxteis 

 
Leydiane Oliveira Pereira, Isabela Marques Sales, Sara Silveira Vieira, Luana Guisto, Ana 

Pacheli Heitmann, Fabiano Magalhães 

 

Oxidação parcial catalítica do metano para produção de gás de síntese utilizando 
catalisadores suportados em fibras de fecralloy ® 

 
Diego Colombo Pelegrin, Zhenni Ma, Selene Maria de Arruda Guelli Ulson de Souza, Gregory 

Patience, Antônio Augusto Ulson de Souza 

 

Esterificação do ácido levulínico catalisada por heteropoliácidos: produção de biogasolina à 
temperatura ambiente 

 
Márcio José da Silva, Castelo Bandane Vilanculo, Lorena de Andrade Leles 

 

Geração de hidrogênio por reforma a vapor do glicerol a partir de catalisadores a base de 
níquel suportado em alumina e nióbia 

 
João Paulo da Silva Queiroz Menezes, Robinson Luciano Manfro, Mariana de Mattos Vieira 

Mello Souza 

 



 

 

Zeólita tipo MFI hierárquica como catalisador na desidratação de frutose 
 

Nathália Simone, Isabelle Fernandes do Lago, Dalmo Mandelli, Wagner Alves Carvalho  

Modulando a frequência sonora na região audível durante a síntese do TiO2 
 

Clara Regina P. P. Bandeira, Ana Claudia de Melo Oliviera, Leandro Rafael Prado, Luma 
Mirely de Souza Brandão, Heloysa Martins Carvalho Andrade, Silvia Maria da Silva Egues, 

Renan Tavares Figueiredo 

 

Heteropoliácidos de Keggin parcialmente substituídos com cátions Sn(II): catalisadores 
sólidos bifuncionais para transesterificação de óleo vegetal com etanol 

 
Márcio José da Silva, Castelo B. Vilanculo, Milena G. Teixeira, Armanda A. Júlio 

 

Utilização de serragem de Eucalipto como adsorvente na remoção de corante preto reativo 
 

Geomárcia Feitosa da Cruz Ramos, Seygi Santiago Silva, Dalmo Mandelli, Wagner Alves 
Carvalho 

 

Influência da adição de cromo em V-Nb-Al na reação de decomposição do isopropanol 
 

Maria Carolina de Almeida Monteiro, Gilberto Garcia Cortez  

Síntese e caracterização de óxidos mistos V/Mn-Co-Al a partir de precursores tipo 
hidrotalcita e avaliação catalítica na reação de decomposição do isopropanol 

 
Gabriela U. dos Santos, Sayuri Okamoto, Gilberto G. Cortez 

 

Alumina versus HZSM-5 na desidratação do n-butanol 
 

Tiago Scheidt, Gabriella Pegoraro, Rafael Pavéglio, Marcio Schwaab, Elisa Coutinho, Nina 
Salau 

 

Degradation of a model pollutant ferulic acid by soybean peroxidase (SP) immobilized onto a 
magnetic nanosupport 

 
Juliana Arriel Torres, Maria Cristina Silva, Francisco Guilherme Esteves Nogueira, Tássia 
Silva Tavares, Angelita Duarte Corrêa, Luiz Carlos Alvesde Oliveira, Teodorico de Castro 

Ramalho 

 

Síntese de zeólita LTA com melhoria na acessibilidade aos microporos 
 

Dilson Cardoso, Darley Carrijo de Melo, Jailson Arruda de Araujo 
 

 

Catalisadores à base de Ni e Cu suportados sobre Hbeta - Avaliação na hidrodesoxigenação 
do benzaldeído 

 
Bruno Andrade Trindade, Jorge David Alguiar Bellido, Fabiano Luiz Naves, Alexandre 

Bôscaro França, Eduardo Prado Baston 

 

Preparação de Catalisadores à Base de Ti-SBA15(Ce) – Aplicação na Fotodegradação de 
Compostos Orgânicos Poluentes 

 
Eduardo Prado Baston, Jorge David Alguiar Bellido, Roberta Vianna Ferreira, Alexandre 
Boscaro França, Juan Canellas Neto, Fabiano Luiz Nave, Vitor A. S. Franco, Max Passos,  

 



 

 

Diego H. A. Melo 

Revisão: Conversão direta do metano para hidrogênio 
 

Roberto Carlos Pontes Bittencourt  

Nb como promotor de catalisadores de reforma a vapor 
 

Roberto Carlos Pontes Bittencourt, Anilza de Almeida Lyra Correa, Dayse Lovatte Fonseca, 
Cristina Pontes Bittencourt Quitete 

 

Catalizadores de Ru-Pt soportados en Al2O3 y SiO2-Al2O3 para la apertura selectiva del anillo 
nafténico 

 
María Ana Viceric, Viviana M. Benitez, María A. Sánchez, Catherine Especel, Florence Epron, 

Carlos L. Pieck 

 

Produção de ácido lático a partir do glicerol utilizando catalisadores de platina suportada 
 

Arthur Morgado Bruno, Mariana M.V.M. Souza, Robinson Luciano Manfro  

Incorporação de lantânio e grafeno para modular a fotoatividade em nanopartículas de TiO2 
 

Leticya Lais Coelho, Arthur Senra Estrella, Dachamir Hotza, Regina F. P. M. Moreira  

Estudo de caso industrial: Desativação de catalisador de reforma a vapor 
 

Roberto Carlos Pontes Bittencourt, Vivian Passos Souza, Maíra Andrade Rodrigues, Fábio dos 
Santos Marques 

 

 

Pilarização de argilas sintética e natural com soluções oligoméricas de alumínio preparadas 
em laboratório e comercial 

 
Joe Vítor Alves do Nascimento, Sibele Berenice Castellã Pergher 

 

Influencia del Método de Preparación en la Actividad Electrocatalítica de Catalizadores de 
PtSn/NT empleados en Celdas de Combustible de Metanol Directo 

 
Virginia I. Rodriguez, Natalia S. Veizaga, Julieta P. Stassi, Sergio R. de Miguel 

 

Preparação e caracterização de nitreto de carbono grafítico para utilização como catalisador 
no processo de degradação de Rodamina-B sob luz visível 

 
Barbara Ronara Machado de Lima, Nilson M. P. do Nascimento, Renan Rafael Favacho 

Pinheiro, Luís Adriano Santos do Nascimento,  José Roberto Zamian, Geraldo Narciso da 
Rocha Filho 

 

Transformação interzeolítica do zeólito Y para o zeólito ZSM-5 
 

Mauricio Brandão Santos, Heloysa Martins Carvalho Andrade, Artur José Santos 
Mascarenhas 

 



 

 

Catalizadores Ir-Pd y Rh-Pd/SiO2-Al2O3 para valorización de LCO mediante apertura selectiva 
de anillo 

 
Silvana A. D'Ippolito, Carlos L. Pieck 

 

Efeito da adição de MgO em catalisadores de NiO suportados em zeólita Beta na reforma 
seca do metano 

 
Aline Simoura de Jesus, Marcelo da Silva Batista 

 

Investigation of Intrinsic Catalytic Activity and Deactivation of Cobalt Based Fischer-Tropsch 
Catalysts using Steady State Isotopic Transient Kinetic Analysis (SSITKA) 

 
Alexandre Antônio Bento Carvalho, Vitaly V. Ordomsky, Yuan Luo, André R. Muniz, Nilson 

Romeu Marcílio, Maya Marinova, Andrei Y. Khodakov 

 

Desarrollo de catalizadores estructurados para la eliminación de NO3- en aguas de consumo 
humano 

 
Guillermo Jorge Siri, Maria Angelica Jaworski, Bibiana Barbero, Monica Laura Casella 

 

Fotodegradação de corante têxtil sintético utilizando ZnO suportado nas zeólitas A, Y e ZSM-
5 em reatores batelada e batelada com reciclo 

 
Gimerson Weigert Subtil, Taysa de S. Braniz, Jean César M. Vincentini, Oswaldo C. da Motta 

Lima, Mara Heloisa N. Olsen Scaliante 
 

 

Efeito da razão Si/Al da ZSM-5 na adsorção e foto-oxidação do corante C.I. 250 
 

Jean César Marinozi Vicentini, Gimerson Weigert Subtil, Lucas de Souza Borban, Mara 
Heloísa Neves Olsen Scaliante, Nádia Regina Camargo Fernandes-Machado, e Marcos de 

Souza 

 

Hidrodesoxigenação do fenol sobre catalisadores de Pd suportado em nióbia e fosfato de 
nióbio 

 
Camila Abreu Teles, Adriana Consuelo Maldonado, Priscilla Magalhães De Souza, Raimundo 

Crisóstomo Rabelo-Neto, Gary Jacobs Jacobs, Burtron Davis Davis, Luiz Eduardo Pizarro 
Borges, Fábio Bellot Noronha 

 

Estudo da aplicação da cinza volante em reações tipo Fenton heterogêneo na degradação do 
corante índigo de carmim 

 
André Luiz Souza-Neto, Carolina Monteiro Coelho, Felicia Maria Silva Moreira, Jose 

Domingos Ardisson, Ana Paula Fonseca Maia de Urzedo, Ana Claudia Bernardes-Silva 

 

Estudo dos sistemas LaNi1-xNbxO3 como precursores catalíticos na oxidação parcial do 
metano 

 
Denilson Santos Costa, Ruan Silveira Gomes, Cristiane B. Rodella, Soraia T. Brandão 

 

Influence of the synthesis procedure on the structural, textural and morphological properties 
of Nb2O5 

 
Cristiane B. Rodella, Glauco Ferro Leal, Heloise Carrer, Dean Howard Barrett, Érico Teixeira-

Neto, Antonio Aprígio S. Curvelo 

 



 

 

Síntese de perovskitas M(Ca, Ba, Sr)xLa1-XNiO3 e avaliação na reforma do CH4 com CO2 
 

Ana Carolina Trevisani Souza, Marcelo Batista da Silva  

Síntese do pinol via isomerização do óxido de α-pineno catalisada por sal de heteropoliácido 
Cs2,5H0,5PW12O40 

 
Cláudio J. A. Ribeiro, Matheus M. Pereira, Kelly A. da Silva Rocha, Elena F. Kozhevnikova, 

Ivan V. Kozhevnikov, Elena V. Gusevskaya 

 

Síntese de líquidos iônicos anfifílicos e sua utilização como catalisadores na cicloadição de 
CO2 em epoxides 

 
Michele O. Vieira, Wesley F. Monteiro, Bruna S. Neto, Rosane Ligabue, Marcus Seferin, 

Sandra Einloft 

 

Redução catalítica do 4-nitrofenol em catalisadores magnéticos derivados de resíduos de 
biomassa: Efeito sinérgico entre Ag e γ -Fe2O3 

 
Geronimo Lopes Lima, Oséas Silva Santos, Heloysa Martins Carvalho Andrade, Artur José 

Santos Mascarenhas 
 

 

Influência da razão Fe/Ti na atividade de catalisadores para a reação de SCR-NH3 
 

Tatiane de Jesus Santos, Artur José Santos Mascarenhas, Heloysa Martins Carvalho Andrade 
 

 

Transesterificación catalítica de aceite de ricino con butanol sobre óxidos soportados de Mg 
y/o Zn 

 
Marisa Belen Navas, José Fernando Ruggera, Monica Laura Casella 

 

 

Síntese, caracterização e avaliação da atividade fotocatalítica do aluminato de zinco 
(ZnAl2O4) 

 
Nilson Machado Pontes do Nascimento, Barbara Ronara Machado de Lima, Carlos Emmerson 

Ferreira da Costa, José Roberto Zamian, Luiz Adriano Santos do Nascimento, Geraldo 
Narciso da Rocha Filho 

 

Complexos heterogêneos de níquel β-diimina com Al-MCM-41: Aplicação em reações de 
oligomerização e estudo do efeito do Alumínio do suporte 

 
Enéderson Rossetto, Sibele Bereneci Castelã Pergher, Katia Bernardo Gusmão 

 

 

Síntese e Caracterização de g-C3N4 dopado com S e Se para aplicação na geração 
fotocatalítica de hidrogênio 

 
Dalila Dos Santos Monteiro, Luciana Almeida da Silva 

 

 

Produção de hidrocarbonetos a partir de pirólise rápida catalítica de polipropileno e 
polietileno de alta densidade pós-consumo 

 
Raiana Tomazini de Oliveira, José Carlos Costa da Silva Pinto, Victor Luis dos Santos 

Teixeira da Silva 

 



 

 

Avaliação catalítica de Fe2O3/[Si]MCM-41 na reação de Fenton para a degradação do 
azocorante alaranjado de metila 

 
Cássia Sidney Santana, Daniela Patrícia Freire Bonfim, Ivana Helena Cruz, Marcelo Silva 

Batista, Demian Patrick Fabiano 
 

 

Transformação da frutose em HMF sobre sistemas catalíticosnano-TiO2/ Pt 
 

Nilson José Araújo Albuquerque, Rusiene Monteiro De Almeida, Simoni Margareti Plentz 
Meneghetti 

 

 

Carvões ácidos obtidos a partir de resíduo de biodiesel para utilização como catalisador na 
conversão do glycerol 

 
Michelle Mantovani, Tatiane Corrêa Tudino da Silva, Dalmo Mandelli, Maraisa Gonçalves, 

Wagner Alves Carvalho 

 

Ciclização do (+)-Citronelal a Isopulegóis: Aplicação de Poliestireno Expandido Sulfonado 
como Catalisador Ácido Heterogêneo 

 
Camila Grossi Vieira, Maria Stella Palhares Ribeiro, Maria Helena Araújo 

 

 

Produção de propilenoglicol a partir do glicerol utilizando catalisadores de Ni e Cu 
suportados em Al2O3 e ZSM-5 

 
Isabelle C. Freitas, Raiany S. Stein, Robinson L. Manfro, Mariana M.V.M. Souza 

 

 

Síntese de catalisadores mássicos trimetálicos NiMoW para reações de HDS 
 

Rodrigo Caetano Chistone, José Luiz Zotin, Mônica Antunes Pereira da Silva 
 

 

Produção de Butanol a Partir de Etanol Utilizando Óxidos Mistos de Mg e Al 
 

Jana M. Simões,Elisa B. Coutinho, Marcio Schwaab,Nina P.G. Salau 
 

 

Isomerização do óxido de cariofileno catalisada por heteropoliácido em solventes verdes 
 

Augusto Luís Pereira de Meireles, Kelly Alessandra da Silva Rocha, Elena Vitalievna 
Gusevskaya, Ivan Kozhevnikov, Elena Kozhevnikova 

 

 

Produção de carvão ativado a partir do pecíolo da palmeira babaçu e sua aplicação na 
adsorção de CO2 

 
Giulyane Felix de Oliveira, Robson Carlos de Andrade, Claudio Teodoro de Carvalho, Artur 

Jose Santos Mascarenhas, Heloysa Martins Carvalho Andrade 
 

 

Produção de gás de síntese a partir da reforma seca do metano utilizando catalisadores a 
base de níquel suportado em CeO2/Al2O3: Efeito do tipo do dopante e da razão CH4/CO2 

 
André L. A. Marinho, Raimundo C. R. Neto, Fábio B. Noronha, Lisiane V. Mattos 

 



 

 

 

Síntese e Heterogeneização de Complexos de Níquel Visando Precursores Catalíticos Binários 
para Polimerização do Eteno 

 
Cristiano Favero, Maurício Bernardes Closs, Katia Bernardo Gusmão 

 

 

Síntese de nióbias sulfatadas e fosfatadas como catalisadores ácidos para esterificação do 
ácido acético 

 
Gustavo Carvalho da Costa, Lucia Regina Raddi de Araujo, Angela Sanches Rocha 

 

 

Fosfato de nióbio modificado hidrotermicamente para desidratação de frutose a 5-
hidróximetilfurfural 

 
Nayara Teodoro do Prado, Patterson Patrício Souza, Luiz Carlos Alves de Oliveira 

 

Produção e caracterização de Carvão Ativado de bagaço de cana-de-açúcar aglomerado com 
boemita gel 

 
Fernando Alves da Silva, Ramiro P. Nippes, Nádia R. C. Fernandes, Marcelino Luiz Gimenes 

 

 

Nanoeletrocatalisadores PtCo/C/NaY e PtCo/C/ZSM-5: síntese e atividade de eletro oxidação 
do metanol 

 
Karen Viera Melo, Ana Maria Rocco 

 

 

Desempenho de catalisadores Ni-Sn/Al2O3 na reação de Reforma Líquida do Glicerol (APR) 
 

Thais Schmidt Silva Almeida, Camilo A. B. Crisóstomo, Kallyu M. Souza, Ricardo R. Soares 
 

 

Catalisadores a base de nióbio para oxidação de metanol 
 

Natalia R. M. Sturt, Iza F. B. e Silva, Luiz C. A. de Oliveira, Patterson P. Souza, Marcelo G. 
Rosmaninho, José D. Ardisson, Flávia C. C. Moura 

 

 

Estudo da síntese de mordenita em meio seco 
 

Bianca Pedroso Silva Santos, Glenda Cristina Silva Lopes, Ingrid Dal-Cin Alves, Gabriele 
Miranda Efgen de Souza, Guilherme Raymundo Sá, Lindoval Domiciano Fernandes 

 

 

Síntese e Caracterização de Mordenita em meio hidrotérmico 
 

Glenda Cristina da Silva Lopes, Bianca Pedroso Silva Santos, Ingrid Dal-Cin Alves, Gabriele 
Miranda Effgen de Souza, Guilherme Raymundo Sá, Lindoval Domiciano Fernandes 

 

 



 

 

Reformadores Compactos para a Geração de Hidrogênio a partir da Reforma do Etanol 
 

Tamara Siqueira Moraes, Luiz E. P. Borges, Robert Farrauto, Fabio Bellot Noronha 
 

 

Síntese e Caracterização de Faujasitas. Efeito da Temperatura de Síntese e da Presença de 
Surfactante 

 
Lindoval Domiciano Fernandes, Núbia Caroline Almeida, Izadora Silva Santos, Thais Ferreira 

Sales, Leticia Klippel Costa 
 

 

CaO altamente ativo obtido de cascas de ovo, ostra e amêijoa para produção de Biodiesel: 
Modelagem cinética 

 
Rúbia Risso, Pedro Ferraz, Sara Meireles, Isabel Fonseca, Joaquim Vital 

 

 

Avaliação de catalisadores a base de níquel suportado em alumina e nióbia para a reforma a 
vapor de metano 

 
Juliana Ferreira Gonçalves, Mariana De Mattos Vieira Mello Souza 

 

 

Obtenção de materiais com estrutura hierárquica de poros através da dessilicação da zeólita 
ZSM-22 

 
Bruno José Barros Silva, Olívia Maria S. Cysneiros, Julyane Rocha Santos, Pedro Augusto M. 
Maciel, Thayane Regine D. Mendonça, Nehemias Rodrigues Alencar, Lenivaldo Valério Sousa 

Júnior, Paulo Henrique L. Quintela, Antonio Osimar S. Silva 
 

 

Materiais mesoporosos de nióbio modificados com níquel: estudos da atividade e 
mecanismos de reações fotocatalíticas 

 
Iza Fonte Boa e Silva, Amanda Ribeiro Martins, Marcelo Gonçalves Rosmaninho, Flávia 

Cristina Camilo Moura 
 

 

Adsorção de CO2 em hidrocalumita 
 

Thiago Marconcini Rossi, Juacyara Carbonelli Campos, Mariana M. V. M. Souza 
 

 

Oxidação de glicerol utilizando catalisadores de Pt e PtCu suportados em H-ZSM-5 
 

Chaline Detoni, Bruno Augusto Lima, Aline R. P. da Silva, Mariana M. V. M. Souza 
 

 

Intercalação da caulinita com dimetilsulfóxido (DMSO): um estudo téorico/experimental do 
processo 

 
Paulo Vitor Brandão Leal, Zuy M. Magriotis, Douglas H. Pereira, Priscila F. Sales, Rísia M. 

Papini, Paulo R.M. Viana 
 

 



 

 

Oxidação “verde” do benzaldeído por peroxido de hidrogênio catalisada por heteropoliácidos 
lacunares sólidos 

 
Marcio José da Silva, Nelson Contreras Coronel, Lorena. C. De Andrade Leles, Kennedy 

Vieira 
 

 

Alcóolise da ureia com álcoois terpênicos catalisada por SnCl2 
 

Diêgo Morais Chaves, Márcio José da Silva, Nelson C. Coronel 
 

 

O efeito da fotodegradação dos filmes de poli (3-hidroxibutirato) (PHB) na fotocatálise para 
degradação do azul de metileno 

 
Ana Pacheli Heitmann, Italo Rocha, Patterson Patrício, Luiz Carlos Oliveira, Patrícia Patrício 

 

 

Hidrodesoxigenação do fenol sobre catalisadores de Ru suportados em zircônia 
 

Amanda C. C. Silveira, Camila A. Teles, Raimundo C. Rabelo-Neto, Luiz E. P. Borges, Fábio 
B. Noronha 

 

 

Influence of the support nature and impregnation method on the performance of Ru 
catalysts for the hydrogenolysis of sorbitol in liquid phase 

 
Carla Moreira Santos Queiroz, Raphael Soeiro Suppino 

 

Estudo do efeito promotor do fósforo na cinética de hidrodessulfurização de 4,6-
dimetildibenzotiofeno em catalisadores NiMo/Al2O3 

 
Bruno C. Magalhães, Matheus D. Mello, Flávia A. Braggio, José L. Zotin, Mônica A. P. Silva 

 

 

Avaliação catalítica do Cu/[Si]MCM-41 na reação de Fenton cuprosa heterogênea em 
diferentes pH´s 

 
Daniela Patricia Freire Bonfim, Cassia Sidney Santana, Ivana H. Cruz, Marcelo Silva Batista, 

Demian Patrick Fabiano 
 

 

Avaliação dos catalisadores zeolíticos (ZSM5 e Y) impregnados com MgO no 
hidrocraqueamento do óleo de soja 

 
Taysa de Souza Braniz, Gimerson Weigert Subtil, Jean César Marinozi Vicentini, Oswaldo C. 

da Motta Lima, Mara Heloisa Neves Olsen Scaliante 
 

 

Incorporação de Mo e W em zeólitas Y, Beta e ZSM-5 por espalhamento térmico (thermal 
spreading) 

 
Bruno Martins Santos, Anilza A. L. Correa, José Luiz Zotin, Isabela Caldeira Leite Leocadio, 

Mônica Antunes Pereira da Silva 
 

 



 

 

Reforma a vapor do metano sobre catalisadores derivados de La2NiTiO6: Efeito do tempo de 
calcinação na estrutura cristalina, na morfologia do precursor e na atividade para a reação 

 
Pablo Vinicio Tuza, Mariana de Mattos Vieira Mello Souza 

 

 

Uso do álcool vanílico como mediador na descoloração catalítica de corantes via reagentes 
Fenton (Fe/H2O2) 

 
Cássia Sidney Santana, André Aguiar 

 

 

Aminação redutiva da lignina de palha de milho: um passo para valorização da biomassa 
lignocelulósica 

 
Victor A. A. de Freitas, Luiz C. A. de Oliveira, James A. Dumesic 

 

 

Desidratação e oxidação de glicerol simultaneamente em catalisadores de óxidos mistos 
Mo/V e em zeólita ácida ZSM-5 

 
Luiz G. Possato, Wellington H. Cassinelli, Mauro D. Acevedo, Cristina L. Padró, Valerie Briois, 

Sandra H. Pulcinelli, Celso V. Santilli, Leandro Martins 
 

 

Síntese e caracterização de nitreto de carbono grafítico dopado com Fe(II) e suas aplicações 
como catalisador do tipo Fenton 

 
Hudson Aguiar Bicalho, Jorge Luis Lopez, Ildefonso Binatti, Pablo Forlam Ribeiro Batista, 

Jose Domingos Ardisson, Rodrigo R. Resende, Eudes Lorençon 
 

 

Processo de adsorção líquido-sólido: modelagem e simulação de um sistema convectivo, 
estacionário, com adsorção em coluna de leito fixo no equilíbrio de Langmuir 

 
César Moraes de Abreu, Ana Maria S. Baptisttella, Caroline Maria B. de Araújo, Cláudia 

Jéssica da S. Cavalcanti, Victoria Mauricio Teixeira 
 

 

Efeito da temperatura de calcinação de TiO2/ZSM-5 na produção fotocatalítica de hidrogênio 
 

Heveline Enzweiler, Patricia Hissae Yassue-Cordeiro, Mara Heloisa Neves Olsen Scaliante, 
Nádia Regina Camargo Fernandes 

 

 

Efeito do teor de bário no desempenho de catalisadores de níquel suportados em aluminato 
de níquel na reforma seca do metano 

 
Jeneine L. Bambirra, Flaviana P. Natividade, Alessandra F. Lucredio, Elisabete M. Assaf, 

Jorge D. A. Bellido 
 

 

Avaliação da influência do pH na síntese, via polimerização em uma etapa, de catalisadores 
de níquel suportados em ZrO2 modificada com Y2O3 (YSZ) aplicados na reação de reforma 

seca do metano 
 

Flaviana Pena Natividade, Laura Duarte Marçal, Roberto Fernando Souza Freitas, Jorge 
David Alguiar Bellido 

 

 



 

 

Inmovilización de montmorillonita intercambiada con hierro y su aplicación como catalizador 
en el proceso foto-Fenton 

 
Maurício Vique, Juan Bussi, Maria Andrea De León 

 

 

Conversão de metano em metanol e etanol com a aplicação de NiO suportado em Ceria-
Zirconia como catalisador 

 
Chukwuemeka Okolie, Yimeng Lyu, Eli Stavitski, Libor Kovarik, Carsten Sievers 

 

 

Comparação de Variáveis na Reação CVD do Catalisador Co-Al2O3 - Temperatura de 
Calcinação x Temperatura de Reação 

 
Nereu Victor Nazário Tenório, Simoni Rusiene Monteiro Almeida 

 

 

Influência do teor de molibdênio em catalisadores de cobalto e molibdênio suportado em 
MgO utilizados na produção de nanotubos de carbono 

 
Thayana L. Goulart, Juliana L. Smarzaro, Laura M. Esteves, Hugo A. Oliveira, Fabio B. 

Passos 
 

 

Produção de hidrogênio a partir da fotólise catalítica da água sobre TiO2/ZSM-5 com ferro, 
lantânio ou paládio como cocatalisadores 
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